» - Umgang mit
Edelstahlprodukten

HUBER Edelstahlprodukte werden sorgfaltig und
werkstoffgerecht hergestellt. Durch die Endbehandlung
im Vollbad und anschlieBender Passivierung bekommen
sie werksseitig einen unlbertroffenen Korrosionsschutz.
Dieser darf jedoch durch unsachgemale Lagerung oder
Anwendung auf der Baustelle nicht zerstort werden!

» - So nicht...

Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in
Beriihrung kommen!

» keine Lagerung mit Fremdmetallen
(z.B. Lagerbuhnen, Geriiste oder Werkzeug)!

» Edelstahlprodukte nicht mit unedlen
(z.B. verzinkten) Schrauben befestigen!

» Edelstahl nicht dauerhaft mit anderen Metallen
(z.B. in Rohrleitungen) verbinden!

Edelstahl darf nicht unsachgemaR bearbeitet
werden

» Edelstahl nie mit ferritischen Stahlbirsten reinigen!
Kontakt mit hohen Chlorkonzentrationen vermeiden!

Edelstahl nie mit glihenden Flexfontanen bespritzen!
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keine Flexscheiben mit ferritischen Anteilen
verwenden!

\

keine thermische oder mechanische Bearbeitung ohne
Nachbeizen!

» - Fachgerechte Bearbeitung...

Vermeiden Sie ,Kaltverschweissung” von
Schraubverbindungen aus Edelstahl

» verwenden Sie daher Schrauben aus 1.4301 und
Muttern aus 1.4571!

» verwenden Sie geeignete (z.B. trinkwasser-
zugelassene) Gleitmittel!

Trennen Sie Edelstahl von anderen Metallen
elektrolytisch

» durch Kunststoffscheibe, -hililse und Dichtung.

Baustellenverbindungen sollten prinzipiell
geschraubt werden. Falls SchweiBungen vor Ort
unvermeidbar sind, sollte auf die richtige
Ausfuhrung geachtet werden

» richtigen Schweillzusatz verwenden!

» nur WIG und Formieren bej einseitigem SchweiRen!

» MAG oder E-Schweien bei zweiseitigem Schweilen!

» Schweillndhte immer mit dem richtigen Mittel
nachbeizen!

» anschlieBend passivieren durch Nachspulen!

Bei Berithrung mit Beton
» Wanddurchfiihrungen aus Edelstahl verwenden!

» die unterschiedlichen Warmeausdehnungen
konstruktiv berticksichtigen!

Sorgfiltige Oberflachenbehandlung

» nur geeignete Reinigungsmittel groRflachig
verwenden und gut nachspilen

» bei Erdverlegung in ferrithaltigen Béden eine
zusatzliche Schutzummantelung verwenden

Korrekt bearbeiteter Edelstahl benoétigt keinen
zusatzlichen Rostschutz.
Falls dennoch...

» achten Sie bei der Beschichtung auf die richtige
Grundierung

Nur lhr korrektes Mitwirken bei Lagerung und
Montage gewahrleisten uniibertroffenen
Korrosionsschutz unserer Edelstahlprodukte. Und
garantiert damit dem Betreiber einen
problemlosen, wartungsfreien Betrieb liber Jahre
hinaus!

Sprechen Sie mit uns!






